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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej [ST)
Przedmiotem Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oraz

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa;

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLEU SZKGE W MICHALOWIE, GMINA RACHANIE
MICHALOW [DZIALKA NR EWID, 473/2)

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze Robét.
Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar Robot, przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki

budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objgtych ST
STO 1.0. Wymagania ogdine - zawiera ogdine Wwymagania dotyczace roht, Doktadny zakres robat

obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Og6ine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, ST i paleceniami Inspektora Nadzoru,

Weszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszag sig do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Palskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczer i innych przepiséw prawa miejscowego, ktore majg

zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktdrych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 STO.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreglonym w Umowie, przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi

Wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacija do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do
wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje

poszczegalnych odcinkéw robeét,

1.4.3. Zgodnos¢é robét z Przedmiarem Robét i ST

Przedmiar Robat, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii. Wykonawea nie moze wykorzystywaé btedow lub
Opuszczen w Przedmiarze Robét i dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktory w uzgodnieniu przy udziale autora Przedmiaru Robét i dokumentaciji projektowe;
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem Robat,
dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w Przedmiarze Robét | w ST uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne 58 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranci.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania

realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwogci dla oséb lub wtasnosci spotecznej | innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegalny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drag dojazdowych
b) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami,
c] mozliwose powstania pozaru
Nieuzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajgcy

poziom dozwaolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Whykonawca bedzie przestrzegac przepisaw ochrony przeciwpozarowej. VWykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 STO,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Whykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Whykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot \Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Whykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczat

roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne | miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore 89 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowag Inspektora

Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droge)
albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw araz ruchy pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego i Zatwierdzajacego projekt, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej miedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobemn ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czeSc¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowaw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i prab zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz rohat.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjg
Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu,

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.



Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nogénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajgcy lub odcinajgca. -

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszezyznie pionowego przekroju w osi obiektu [drogi,
kanatu].

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz
drzew ikrzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami pawodowanymi przez ruch na drodze.

Padtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenia Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedsiewzigcie - kompleksowa realizacja nowego podtgczania drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym] istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kalej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Rysunki - czesc Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdét.

Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadania budowlane - czeS¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos$é¢ konstrukcji lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych. Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej winny byé traktowane jako definicie standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatéw,

Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwier
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.1. Wymiana ogdine

Przydatnoéé wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyraby budowlane muszg posiadac:

= oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

= certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z ustawag a dnia 30.08.2002 r. [Dz. U. Nr 168, poz. 1380).

= Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.08.2004r.

stwierdzajgca na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrab, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne



z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna byé zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng. Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie
dotyczy wyrobéw budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z
dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniac wymogi zawarte w ustawie Prawo Budowlane [tekst
jednolity - DzU. z 2003 r. nr207 poz. 2018 z péin. zm), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr
7522002 r.poz. 690 z pozn. zm.] oraz aktualnie obowigzujgcych normach. Wszystkie wbudowywane materiaty i
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegatowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robat statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrédle
produkgeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i
prabek do akceptacii zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow zdanego Zrédta nie bedzie oznaczaé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/ lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
Zeby udowadni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe; specyfikacji technicznej. W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te,
ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych
na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilosé i jakose odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiataw pochodzacych

z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zradta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez InZyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego rodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zradta w sposab ciggty

spetniajg wymagania Specyfikacii Technicznych w czasie robét,

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Whykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od wtascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskiwanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zradio wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i eksploatacji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.
Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beds formowane

w hatdy | wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie



materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do robét lub odwiezienia na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan InzZyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegéinione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod z wymogami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b] Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, VWykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beds one potrzebne do
robat, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robat i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych zInzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce,

2.7. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjs umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaci

zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskezanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamaéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji

technicznej i przedmiarze robot.



2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika [np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jeseli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych

organdw administracii panstwowej

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typaw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robat
Zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Przedmiarze robat, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany
Sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robét,

3.2. Sprzet, ktdry moze byé uzyty do wykonywania robdt [podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze byé uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegolne SST.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania ogdlne w SST. Sprzet zamienny powinien umozliwiag wykonanie robét w sposcb zgodny
z Przedmiarem Robét i w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludz i srodowiska, Nie dopuszcza sie do
wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac powstanie
dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego

sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu

bedzie zapewniaé prowadzenie robat zgodnie z ogélnymi zasadami i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, w terminie



przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.

4 2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transportu

w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal i elementy stalowe nalezy przewozic $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze srodka transportu

oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u oséb trzecich.

4.2 3. Transport pozostatych materiatéw

Sposob transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z przedmiarem robét, wymaganiami ST i SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne
wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastang, jezeli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia VWykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw | elementéw robét beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposab wykonywania robot zawierajg poszczegéine SST.

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia
Do kosztéw objazdéw, przejazdow, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sig:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania robot.
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu,

c] rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementow zagospodarowania,



d] utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
f)  usuniecie materiatéw i oznakowania

g) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

6. KONTROLA JAKOSC! ROBAT
6.1. Zasady ogdine
B6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposab wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robat zgodnie z przedmiarem robét, STO | SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

al czesc ogding opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementdw robat,
- system [sposéb i procedure] proponowanej kontrali | sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, spaséb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis
pomiaréow,
b] czes¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robat;

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pormiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- Sposab zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prabek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robdt,
- Spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposab gospodarowania odpadami

B.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozZong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrali, witgczajgc personel, laboratorium, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgdaé od Wykanawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwose sg okreslone w
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.



6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontrali jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kantroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zradta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki

materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od VWykonawecy, na koszt Zamawiajgcego.

B.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegélnosci materiaty posiadajgce:

c] materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z. Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg, musi dostarczy¢ w,/w dokumenty przy
odbiorze ostatecznym zadania.

d] wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wphywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty,
to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty
te beds jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykaonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg powyzszych wymagan

beda odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencija na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Woszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

B.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow i urzadzen.



B6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrale i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do state;
i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST

W jednostkach zgadnymi w przedmiarze o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej. Jednostki ilogci robét i materiatow powinny byé zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Weszystkie urzadzenia i Sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beds dostarczane przez Wykaonawce.
Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badar atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beds

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaraw, ktarego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBAT
B.1. Rodzaje odbioréw robst

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
- odbidr czesciowy i koncowy

- odbidr ostateczny

B.2. Odbi6r czesciowy i koficowy robot
8.2.1. Zasady adbioru czedciowego

W toku realizaciji przedmiotowego zadania dokonany zostanie odbior czesciowy robot (niemajacy
charakteru odbioru koncowego). Odbidr czesciowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
PO potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjeciu dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.2.3.



8.2.2. Zasady odbioru kofcowego robdt

Odbiar koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbi6r koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjeciu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.3.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem rob6t
i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub
robét wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od okreslonych warunkéaw wykonania i odbioru robot objgtych zakresem umowy i ST z uwzglednieniern tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.3. Dokumenty odbioru czesciowego i koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czesciowego / koricowego robét jest protokot
odbioru czesciowego / koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
czesciowega, korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

- Dokumentacje powykonawczg jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, - deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane.

- Wykonawca, ktory wygra przetarg, musi dostarczy¢ w,/w dokumenty przy odbiorze koncowym zadania,

- inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami to: -atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdania techniczne (zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian, datg rozpoczecia
i zakofczenia robot, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt) - recepty i ustalenia technologiczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét. Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3. Odbidér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.2 ,Odbior koncowy robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej

miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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1. WSTEP
12 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej (SST) sa Wwymagania daotyczace wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robot i dokumentacjg projektows. Padstawg Opracowania niniejszej SST 53

przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robst wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu

realizacjg robot niezbednych do wykonania robot przygotowawczych i demontazowych, a w szczegolnosci:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | termicznej Scian fundamentowych i cokotéw oraz opaski
odwadniajgce;,
=~ wykonanie izolagji termicznej scian zewnetrznych nadziemnych i zaizolowanie osciezy,
- wykonanie izolagii termicznej stropow nad ostatnig kondygnacijg budynku w czesciAiB
- wykonanie izolacji termiczne] stropu zewnegtrznego nad salg gimnastyczng oraz sasiednimi
pomieszczeniami
= Wymiana istniejacych okien i drzwi z oscieznicami,
- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego 2z rozbiérki,
1.4 Ogéine wymagania dotyczace robst

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
Z dokumentacijg projektowa, ST, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogalne

wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu okreslono w specyfikacii technicznej ogdlnej (STQ),
Do rozbigrek moze by¢ uzyty dowolny Sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ugdine wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej [STO).
Transport materiatow pochodzacych z rozbidrki moze byé wykonywany dowalnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed wysypaniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Przedmiarem Robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacii robdt, sztukg budowlang oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Boboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania prac,

5.3 Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rabot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogotlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacii technicznej ogdinej (STO).

Kontrole jakosci robét rozbiorkowych dokonuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Dgolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady dotyczace obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej [STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. 0ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady dotyczgce odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej [STO).
Wszystkie roboty objete SST 2.0 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Nalezy zwrocié uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej

eksploatacji obiektu.



9. PODSTAWA Pt ATNOSC

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty demontazowe i rozbidrkowe,

= transport materiatow pochodzacych z rozbidrki
Podstawa ptatnosci sg roboty faktycznie wykonanych, odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych [Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJUA TECHNICZNA
2.1
ROBOTY ZIEMNE
CPV 451 10000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestyciji polegajgcej na
termomodernizacji  budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét | dokumentacjg projektowa. Podstawa opracowania niniejszej SST sg

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegatowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robst wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych daotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

realizacje robat niezbednych do wykonania: robat ziemnych zwigzanych z wykopami $cian fundamentowych.
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istniejgcego poziomu terenu. zasypanie wykopow

wokat budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacii $§ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi, w specyfikacji Wymagania Ogolne.
Wykop $redni jest to wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wilgotnosé optymalna gruntu - jest to wilgotnosé, przy ktorej grunt ubijany w Sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestosé objetosciowa.
Wskainik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego od gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.
Zasypka -grunt nasypowy, ktorym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji dla ktdrej wykonana wykop.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatw | wykonywanych robét oraz za zgodnosé

z dokumentacijg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogéine wymagania

dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
Podane "materiaty” stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwieri Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogadlne wymagania dotyczgce materiatu okreglono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty




- podsypka cementowao - piaskowa

- istniejgcy grunt odzyskany z wykopow

3. SPRZE

3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy
uzyciu odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Uzyty
sprzet powinien zapewnic ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych
urzgdzeri lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier

moze zazadat zmiany stosowanego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania daotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty mogg byé przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiescié réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe] i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien byé bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane
przez Inzyniera lub na odktad stuzgcy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku
przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od
gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nagruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odzywac sig
tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wtasciwosci. Wyboru srodkow
transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow: objetosci mas ziemnych,
odlegtosci transportu szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowanie terenu, wydajnosé

maszyn odspajajgcych grunt, pory roku i warunkow atmosferycznych, organizacji robdt.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw .

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzeri, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentagji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien
wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny byc bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
0 ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed

nadmiernym zawilgoceniem.



9.2 Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie danych geotechnicznych zaszeregowania gruntow do
odpowiedniej kategaorii wg PN-B-02480.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, aby zapewnione byto tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt, Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie
powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow w innych miejscach wykonywanych robot ziemnych
ani powodowac szkéd na terenach sasiednich. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wad pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna

by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robat.

5.3 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow ohiekty | okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno byé
OCzyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczei obcych, a w przypadku patrzeby
odwodnione. Do Zasypywania powinien byé uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie
zamarznigty, bez zanieczyszczen. W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt
powinien byé Zageszczany recznie. zageszczenie gruntu  powinno odbywaé sie przy statej kontrali
laboratoryjnej, a wskaznik Zaggszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien byc rowny
wskazZnikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnosé gruntu Zaggszczanego w danej warstwie powinna
byé zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszezaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania
rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscietaé grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

- Wwarstwe nasypanego gruntu Zageszczact na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsc sprzetu

zageszczajgcego

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokat fundamentow nalezy zasypywac do pozioméw spodu warstwy gleby na terenie przylegtym
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowag tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu

istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentaow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B.1 Zasady ogdine

Ogédlne wymagania dotyczgce jakosci robdt okreslono w specyfikacji technicznej ogoine; (STO).

6.2 Zakres kontroli jakosci

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu, nalezy sprawdzic
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentagii Projektowej. W tym celu nalezy wykonag
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzanie i odbior robst
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN-B3,/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli
W czasie wykonywania robét oraz po ich zakoAczeniu powinny podlegac nastgpujgce sprawy:

- zgodnoié wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowg

- robaty pomiarowe

- rodzajistan gruntu w podtozu

- odwadnianie wykopdw,

- zabezpieczenie wykop6w.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoline wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej [STO).
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robat.
8. 0ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).
Przy odbiorze robét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
= sprawdzenie odwodnienia terenu
- sprawdzenie wykonanych wykopow.
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego rabot. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych. Roboty
zanikajgce nalezy zapisac do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikadii technicznej ogdinej [STO).

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport | sktadowanie materiatow niezbgdnych do wykonania robét,
- wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami scian fundamentowych,

- pielegnowanie i zabezpieczenie wykonanych robot,

Cena uwzglednia rawniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. VWWymagania ogoine.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. VWWymagania i badania przy odbiorze.

Niewymienienie tytutu jekiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.2
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
CPV 452 625 00-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdét Przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robat, wymienionych w p. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i specyfikacjg techniczng
ogalng (STOJ.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta |ub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo

Zaméwien Publicznych” art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny “réwnowazny" wyrdb.
Materiaty do wykonania robét murarskich nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows -

opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowych materiatéw nalezg:

- zaprawa klejowa i cementowo-wapienna,

- pustaki z betonu komérkowego gr. 24cm,

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadaé wymaganiom norm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacie dotyczgce

Zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu

i stosowania w budownictwie | probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET

Warunki ogdlne Sprzetu podano w STO pkt.3. Do wykonania robét murarskich nalezy stosowac
Sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
Whykonawca przystepujgcy do wykonania robet murarskich, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanegao.



4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w specyfikacii technicznej
ogolnej (STO). Transport materiatow na budowe moze odbywac sig dowolnymi grodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata swych wiasciwosci.
Woszystkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem pustakéw z betonu

komérkowego powinny by¢ przeprowadzone ostroznie, ze wzgledu na ich znaczng kruchosg.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig

osiggniecie projektowangj wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.9, Warunki szczegotowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow sciennych, zapraw
i innych pomocniczych materiatow. Przy murowaniu scian nalezy przestrzegaC zasad podanych w normach:
a) PN -68,/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze,
b) Rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 0803.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Woszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacii Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac

akceptacje Inspektora nadzoru.

6.1. Kontrola jakosci wykonania robat

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacig
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
- odchylenia przecinajacych sig powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
- odchylenia wymiardw otworéw osciezy,

- izolacji powierzchniowych,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m° ciany,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnogé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki

pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:



- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
-montaz i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,

- wykonanie muraw z cegty,

- wykonanie nadprozy zelbetowych,

- wykonanie otworéw w Scianach dla obsadzenia stolarki,

- Uporzadkowanie terenu robat,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prab.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Dziennik Ustaw nr 89 2z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawa Geologiczne i Gornicze.

- Rozporzgdzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbidrkowych.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiar

przepisow i wymagan.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowaniag wymogdw okreslonych prawem polskim. Whykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych, Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie  wszystkich wymagari
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.3
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 454 10000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych, demontazowych | montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji  budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robot | dokumentacjag projektows. Podstawg opracowania niniejszej SST sg

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robet wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronnag, wyrownawczg lub

ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. .Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

Przy wykonaniu tynkaw 2wyktych nalezy przestrzegac zasad padanych w normie PN-70,/B-10100
P-3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé Przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja;
Roboty budowlane - Wwszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentagii projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
Whykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w cely wykonania rohot,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujgey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegolne operacje robocze: procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakogé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w specyfikacii technicznej ogéinej [STO).
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2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycje Projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikaciji technicznej ogolnej (STO).

2.2. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosawaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 JMateriaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-78/ B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegalnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drabnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
érednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-80,/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B- 19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement zdodatkiem 2uzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nisza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg | jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania



Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).
3.2. Sprzet do wykonania tynkéw 2wyktych

Wykonawca przystgpujgey do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastgpujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

~ agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowei,

- pompy do zapraw,

= przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacii technicznej ogoinej [STO).

4.2. Transport materiatow

Transport cementu | wapna suchogaszonego powinien odbywaé sig zgodnie z normag BN-
88,/6731-08,

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi sradkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w Postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Sradkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine wymagania

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robgt podano w specyfikacii technicznej ogoinej (STO),

5.2. Warunki przystgpienia do robst

* Przed przystapieniem do wykonywania robgt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
Surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

® Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania | skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoficzeniu stany surowego.

* Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O°C,

* W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robat; budowlano—montaz‘owych w akresie obnizonych
temperatur”,

* Zaleca sie chroni¢ swieso wykonane  tynki Zewnetrzne w  ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania itwardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza




Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem Szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowsa.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70,/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byc
zgodne z normg PN-70,/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sig sktadat z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na zawilgocenie

- w proporgji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji techniczne ogélngj
(STO).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 ninigjszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jgj
marki i konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwié oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

»  zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,

= jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,



" prawidtowosci przygotowania podtozy,

®  mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

" przyczepnosci tynkéw do podtoza,

"  grubosci tynku,

" wygladu powierzchni tynku,

" prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

" wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Ogalne zasady obmiaru robat podano w specyfikacii technicznej ogéinej (STO).

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ tynkéw w m® okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem Zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine wymagania

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacii technicznej ogéine; [STO).

8.2. Odbior podtoza

8.3 Odbiar tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

miedzy przegrodami Pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne 5§ nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotgw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych
z padtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

L0



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. B, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungg tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora

obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- psiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacie tynkow po dziurach i hakach,

- pczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane

- PN-M-42250:1988 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

-PN-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
d#wieku i metody badan

-PN-80/M-47300 Maszyny i urzagdzenia do robot budowlanych stanu surowego.
Podziat i terminologia

-PN-82/M-47335 Betoniarki

- PN{M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

- PN-M-47800-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

- PN-SD 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancii

-PN-SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

-PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogalne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc - Roboty wykonczeniowe,



Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek  dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnogci za spetnienie wszystkich wymagarn
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

24
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW
CPV 454 50000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét przygotowawczych, demontaZowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji  budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét dokumentacjg projektows. Podstawa opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizaciji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu tynkow

elewacii wraz z ociepleniem projektowanego budynku metodg bezspoinows | obejmuja:

a) parapety z blachy powlekanej grafit,

b) ocieplenie scian ptytami styrapianowymi o gr.10 cm, 8cm

c] ocieplenie scian fundamentowych i §cian piwnic ptytami styrodurowymi o gr. 10cm i 15¢m
d) ochrona naroznikew wypuktych katownikiem metalowym,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Whykonawea robat jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacii technicznej ogadlne; [STO).

1.5. Okreslenia ogdlne
Zgodnie za specyfikacjg techniczna ogdlng STO.

2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycje Projektanta lub Zasmawiajgcego. Zgodnie 2z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyréb,
Zastosowany system ocieplenia musi posiadaé aktualng aprobate techniczng ITB potwierdzajaca
zatozone cechy ocieplenia oraz certyfikat zgodnosci (wydany przez ITB) lub deklaracje zgodnosci [wystawiong
przez producenta systemu zgodng z aprobata techniczng ITB). Wszystkie elementy systemu, ktore
przywotane sg w aprobacie technicznej powinny by¢ stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow
sktadowych z réznych systemow ociepleniowych, Whykonawca powinien dostarczy¢ gwarancje producenta
systemu (tzw. Swiadectwo jakosciowe na trwatosé materiatu). Od wykonawcy prac nalezy wymagac

klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany



stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikujg sig jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Prace
elewacyjne powinny byé prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji ITB nr 334,/2002
"Bezspoinowy system ocieplania écian zewngtrznych budynkéw". Szczegdty techniczne powinny odpowiadac
zaleceniom producenta systemu i powinny by zgodne z powyzszg instrukcjg ITB.
2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi byc mrozo- i wodoodporna, o duzej

przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozic i przechowywat w szczelnie zamknietych workach, w suchych

warunkach [najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto

6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (zgodnie z zaleceniem producenta)

2.2. Phty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe (wg opisu
architektury] samogasnace, o0 gestosci objgtosciowe powyzej 15 kg/m’. Zastosowaé styropian
o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze, sezonowany u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotnosci powietrza B5%. Zaleca sig stosowanie phyt

2z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,pidro i wpust”).

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyc mozliwos¢ potamania ptyt
lub uszkodzenia krawedzi piyt, co moze powodowaé powstawanie maostkow termicznych w warstwie

termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z witkna szklanego
Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Siatka zbrojgca -

siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie] o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
w zaprawe zbrojgca. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokoéci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic
nie mnigj niz 1500N/Scm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki

zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajgcy z przyjgtego systemu ocieplenia, posiadajacy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczag, rozcienczac ani
taczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej [najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12

miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (zgodnie z zaleceniami producenta).

2 5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy



Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na  warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego Systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki silkonowe 5§ dostarczane w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczac ani taczyé z innymi materiatami. Nalezy je przewozié przechowywad w szczelnie zamknigtych
Pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej [najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig.
Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi ok, 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami Uzupetniajacymi  systemuy sq kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy

naroznikowej cokotowe oraz elementy do obrobek Szczegolnych miejsc na elewaciji [np. dylataciji). Kgtowniki

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania

Ogdine wymagania odnosnie sprzetu przedstawiono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

3.2. Sprzet podstawowy

- Srodek transportowy
- samochad samowytadowczy do 5 ¢
- Zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STO.

4. TRANSPORT

Z rozbiorki odbywaé sie bedzie samachodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow

nalezy przeprowadzic zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBGT

3.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscic - najlepiej wodg pod cignieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie - przyczepnosé

istniejgcego tynku do podtoza, uzupetnic ewentualne ubytki podtoza.

2) Zaprawa
Phyty nalezy przykleic zaprawa majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, Zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciwprzyczepnoéciowych [takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muraw,

A



tynkow i betonow. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. Gtuche” tynki
trzeba odkuc.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszaé za pomoca wiertarki
7 mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig
po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8cm. Bezzwtocznie przytozyc
phte do sciany i docisngé uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rawnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac
na ptyty za pomoca pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Phty styropianowe nalezy mocowaé Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Po zwigzaniu zaprawy
(po ok 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapié do koniecznego, dodatkowego
mocowania tacznikami mechanicznymi. llos¢ tgcznikow powinna wynosi¢ minimum B szt./me.

Na wysokosci dolnej kondygnacii zaleca sig natozyé podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilosé tgcznikow nalezy zwigkszyc
do minimum 8 szt./m’. W przypadku gérnej kondygnacii dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwajnej
siatki. Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi. Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy
tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac
sie po ok 24 godz. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac tylko
mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
écian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substanciji budynku, powstate podczas robot oraz

demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3] Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszaC za pomaocg wiertarki
7 mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac na
powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomocy gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezq
zaprawe naktadac siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50 mm), a nastepnie nanosic
druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata byc

widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktore maja byé pokryte farba muszg byé rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciwprzyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobaé i zmyé woda. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowac watkaw malarskich. Farbe nalezy
naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i

zachlapania mozna my¢ woda.

5] Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, uzyskuje fakturg
_baranka”. Zalecany jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania izolacji termicznej budynkaw przy uzyciu
styropianu, ptyt XPS lub z wetny mineralnej. Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzZycia masy. Nie
wolna taczyé go z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyréwnania konsystencji. Podtoze powinno byc:

e stabilne - dostatecznie sztywne,



* odpowiednio dtugo sezonowane - przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi: - dla nowych tynkéw
cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci - dla scian betonowych -
co najmniej 28 dni,

* suche,

* réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetnic, stosujgc np. zaprawe wyréwnujgca, tynkarska lub zaprawy
klejgce do wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy

Zagruntowac.

ruchami okreznymi. Tynkéw naktadanych maszynowo nie nalezy fakturowag.

6) Farba silikanowa

Farba na bazie emulsji zywicy silikonowe;, wypetniaczy mineralnych, dyspersji polimerowej dodatkow
uszlachetniajacych oraz pigmentow. Paroprzepuszczalna, hydrofobowa, mrozoodporna, wodoodporna farba
do malowania elewacii i wnetrz budynkéw. Odporna na agresje biologiczna oraz promieniowanie UV. Mazna
nig pokrywaé po uprzednim zagruntowaniu podtoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne |
wapienne oraz gipsowe. Na tynkach mineralnych malowac bezpoérednio po minimum 7 dniach wysychania
tynku. Farba moze byé stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 7 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne [wiek powyzej 28 dni),

- tynki i gtadzie gipsowe (wiek powyzej 14 dni)

- beton (wiek powyzej B miesigcy).

Szarzy produkcyjnej. Kolejng warstwe farby nanosic po minimum 12 godzinach wysychania poprzedniej.
Niekorzystne warunki (wysoka wilgotnosé, niska temperatura) moga znacznie wydtuzy¢ czas schniecia. Tynki
mineralne malowaé po min 7 dniach schniecia, w przypadku ciemnych koloréw o wspotczynniku odbicia
Swiatta <25% zaleca dwukrotnie dtuzsze schniecie podtoza.

UWAGA Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, Przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do +
25°E,

7] Obrobki blacharskie

a) Obrabki i inne elementy wykonag biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm | by¢ wykonane
w taki sposab, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa,

¢) Powinny byé mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w doktadnie

dopasowanych wycieciach styropianu.
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d) Obrébki podokiennikéw muszg byc wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny miec szerokosé min. 40 mm,
wieksza od gtebokosci gotowej osciezy. Skrajne czesci blachy powinny byé wywinigte pod katem prostym do
gory na min. 2cm. Dtugose podokiennikéw powinna byé o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle
styropianu. Podokiennik nalezy ,na weisk” wsunaé az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowg krawedz
pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z

blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokoSci ok. Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B.1. Zasady ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét przedstawiono w [STO).

5.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze STO kontrola jakogci robot polega na sprawdzeniu:

Zgodnos¢ z dokumentacija techniczng.

Zgodnost wbudowanego elementu z projektemn.

R6WNOSE ptaszozyzn i krawedzi - réwniez na etapie zbrojenia siatkg warstwy podktadowej na styropianie,
Jednorodnosé faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa powinna byé jednalita,
bez smug i plam,

Jakosé mocowania styropianu i siatki,

Jakogé wykonania parapetow okiennych i pozostatych obroébek blacharskich,

Jakosé wykonania stykow z innymi elementami elewacji (obrobki blacharskie, stolarka okienna, balustrady
wspornikowe),

Brak zabrudzen i uszkodzen wszystkich elementow stykajacych sie z elewacia.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ogolng.

8. 0DBIOR ROBAT

Ogolne zasady odbioru robét zgodnie z STO. Jedna z najwazniejszych czynnosci jest wiasciwy
odbiér robot pod wzgledem fachowym i pod wzgledem formalnym. Roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:
a)odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b)odbidr czgsciowy
c)odbidr ostateczny

d)odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgaodnie z STO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-93,/B-20130 Phty styropianowe (PSE]"
-PN-EN ISD 6846 .Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
-PN-B-03002,/99 _Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1839 JKamponenty budowlane i elementy budynku”.



-PNHS0-6241:1984 .Normy witasnosci uzytkowych w budownictwie | zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334 /2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow",

- Aprabata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dia Zastosowanego systemu

ocieplenia,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogolne”

- Whtyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg

Jekka” [dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530,85,

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych Opatentowanych urzgdzer lub metod,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.5
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s Wymagania dotyczgce wykonania i odbiaru
robét przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestyciji polegajgcej na
termomodernizacii budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacja projektows. Podstawa opracowania niniejszej SST sg

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na cely

realizacje robaot niezbednych do wykonania: izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikaciji technicznej ogolnej [STQ).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za Zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania

dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycjg Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamoéwien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny “réwnowazny" wyréh.

2.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany
materia. do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktarych zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie

2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukeyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywag dostateczng
odpornosé w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezyta. przyczepnosé, do sklejanych materiatow |

okreslona. wg metod bada. podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.



2.2 4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane oraz transportowane w sposab wskazany

w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.3 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna [izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w poziomie posadzek]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé¢ pape 1,/400 na tekturze o gramaturze
400g,/m2.

a) Wymagania wg PN-B9,/B-27617.

- Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widacznych plam asfaltu,

- Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnef;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie papy;

Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie

_dhuzsze ni. 30mm, nie wiecej ni. w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy,

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miet jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

- Wymiary papy w rolce:

> dtugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 80m + 0,60m;

> szerokosé: 80,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru i szerokoSci co najmniej 20cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okresglonymi w w/w
normie;

Rolki papy nalezy przechowywac. w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgoceniem | dziataniem
promieni stanecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow,

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy [do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé miedzy

stosami 80cm.

2.3.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania:

- temperatura migknienia 60-80°C;

- temperatura zaptonu 200°C;

- zawartosé wody nie wiecej ni. 0,5%;

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katern 45°C;

- zdolnosé klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli. przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74,/8-24622.

2.3.4. Folia izolacyjna PCV

0 3 5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy. VWWymagania wg normy PN-75/B-30

2.3.6. Dysperbit lub inne materiaty 0 podobnych wtasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne $ciany fundamentowe izolacja pionowa
z bezszwowej powtoki mineralnej np. SUPERFLEX 10 lub poréwnywalnych zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty powinny spetnia. Wymagania PN-63/ B-10260.
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2.3.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70,/6112-24.

Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyska. aprobate. Inspektora Nadzoru.

2.3.8. Folia izolacyjna PCWV: Izolacje pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na dziatanie
agresywnych czynnikow biologicznych | chemicznych. Sposéb uktadania i montazu scisle wg instrukcii
i wskazan producenta.

- Atest higieniczny PZH: HK/B 4,97

- Aprobata techniczna: AT-15-266 1/87

- Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia

- Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjinego: 400 000

2.4 Materiaty do izolacji parochronnej

Folia izolacyjna paroizolacyina PCW na zakiad majgca zastosowanie do izolacji konstrukcji Faolia petni
jednoczesnie funkcje. jaka izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny

Przepuszczalnosé pary wodnej: > 1300g,/[m2 x 24h]

- Maksymalna temperatura uzytkowa: 30°C

2.4 Materiaty do izolacii termicznych

2.5.1. Wetna mineralna - typy docieplenia z wetny mineralnej opisano na rzucie kondygnacji oraz na
przekrojach pionowych.

Wymagania-

- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowa. twardosé oraz Scisliwosé,

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie pap. powinny spetnia¢ wymagania:

- Scisliwosé pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza ni. B% poczatkowej grubosci;

wytrzymatoSe na rozrywanie sie. prostopadty do powierzchni nie mniejsza ni. 2kPa;

nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza ni. j 40% suchej masy.

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych

Do docieplenia stropodachéw . oraz stropodachow stykajacych sie z powietrzem atmosferycznym.
- Atest higieniczny PZH: B-181 0/95

- Aprobata techniczna: AT,/98-02-0811; AT-15-3 522,/2000

Certyfikat bezpieczeristwa: B/32/410,99

- Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10°C < 0,034 W,/ mK

Mata z wetny mineralnej z wiokien szklanych pokryta jednostronnie folig. aluminiowg Poza funkcjg izolacji
paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. petni zasadniczo funkcie. izolacji ciepinej].

- Atest higieniczny PZH: B-181 0,95

- Aprobata techniczna: AT,/99-02-081 1

- Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61,/2000

- Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

- Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

- Paroprzepuszczalnosé: 0,05 g/ [m2 x 24h]

Zastosowana gruboseé - wg dokumentacji projektowe;

2.5.2. Styropian/ styrodur



- Styrodur do docieplen Scian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.

- Styropian grafitowy odmiany samogasnacy do ocieplenia scian zewnetrznych , EPS70-036 oraz EPS70-032
o gestosciod 12 do 15 kg/m*®

- Styropian odmiany samagasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen ; EPS 100-036 o gestosci od 16 do
30 kg/m®

- Styropian grafitowy odmiany samogasngcy do ocieplenia stropodachu; EPS 100-032 o gestosci od 16 do
30kg/m’

- Pty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

- Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych phyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm;

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza. 50 cm®, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalne wady
i0cm?.

- Wymiary:

> dtugosé - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -+-0,5%,

> szerokosé - 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + 1,5mm;

> gruboéé - 20-500mm co IO mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byc
wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna byc naklejona etykietka zawierajgcg nazwe zaktadu, oznaczenig, nr
partii, dat. produkcji, ilos¢ | pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

PHyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

c) Transport.

PHyty styropianowe nalezy przewozi. w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Materiaty klejace [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i masom
klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto phyty
styropianowe powinny by¢é mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m°.
Zaprawa klejaca powinna stanowi. jednolity pod wzglgdem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen,
tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita. pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez
zbrylen igrudek, tatwg do wymieszania bezpoSrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejace powinny odpowiadat nastgpujgcym wymaganiom
szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masg w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masg do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnosc do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej ni. 0,1 N/mm?,

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej ni. 0,1 N/mm?® (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic w styrapianie).



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslono w specyfikacii technicznej ogélnej (STO).
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, SST oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Wymagana jakoS¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga byé dopuszczone do stosowania:

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, pawinien
by¢ on podany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Whyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdarazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. DBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robot podane sa w specyfikacji technicznej STO. Roboty

opisane w tej specyfikaciji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m* powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszgcymi. llosé
robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni. docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian
w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong. od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplane;, tacznie
z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sig powierzchnie nie docieplone i zajete przez otwory, wieksze ni. 1 m2.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu tgcznym

na 1m2 catkowitej powierzchni docieplane;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podane sg w specyfikacji technicznej STO.



8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot izolacyjnych powinien odzywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych.
a) Podstaw. do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi. nastepujace dokumenty:
b) dokumentacja techniczna,
c) dziennik budowy;
d) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych;
f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;
g) wyniki bada. labaratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.
Odbior robét zwigzanych z dociepleniem.
Odbiorowi technicznemu podlegaj. nastepujgce etapy robét ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to
docieplenia scian zewnetrznych - jak w projekcie]
- przygotowanie podtoza;
- przyjmowanie phyt (klejenie ptyt styropianowych);
- zabezpieczanie naroznikow
- wklejanie siatki
- wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych
Odbiér winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwicé sprawne i zgodne z technologig wykonanie
robét. Po zakonczeniu robot powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej [Aprobaty Techniczne 1TB,
Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne

producenta systemow itd.}.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ogdlinej specyfikacji technicznej. Catkowity

i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow

przetargowych oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9.2. Cena jednostki opbmiarowej

lzolacje przeciwwilgociowe

Ptaci sie za ustalong ilosé m?* powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje :
- czyszczenie podtoza;

- dostarczenie materiatow;

- zagruntowanie podtoza;

- utozenie warstw izolacyjnych.

lzolacje termiczne

Ptaci sie za ustalong. ilo$¢ m® powierzchni docieplenia scian, ktéra obejmuje :
- przygotowanie wetny mineralnej],

- przygotowanie podtoza

- montaz warstwy ocieplajgcej

- zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-24008:1997 Masg uszczelniaj.ca




PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;

PN-80,/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada. Poprawki 1BI13,/93 poz. 76 Zmiany
1BI10/83 poz. 65

PN-BO/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11,/82 poz. 86

PN-65,/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masg zalewowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-80/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 8/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997

PN-81/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92,/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tagmie aluminiowe) Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65

PN-EN 822:1898 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTENB22.1894

PN-EN 824:1898 Wyraby do izolacji cieplnej w budewnictwie. Okredlanie prostokatnosci IDTEN
825:1994

PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
.ciskaniu IDTEN 826:1996

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspatczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania EDT EN ISO 8946:1996: IDT I1SO 6946:1996

PN-89,/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Te rminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:19897 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe [PSE)

PN-75,/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna
Poprawki 1BIS,/81 poz. 60 Zmiany 1BI11-12,/84 poz. 84

PN-70,/B-23110 Pty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12,/84 poz.
B4

PN-B-23116-1997 Wyraby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;

PN-B-23118:1897 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Ctuliny z wetny mineralnej

PN-B-23119:1897 Welon z wtdkien szklanych

PNHS0 8053:1994 Akustyka. Materiaty do izolaciji i adaptacii akustycznych. Okreslenie opornosci
przeptywu powietrza IDT ISO 9053:1991

PN-87,/B-02151.01 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogélne i rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87,/8-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87,/B:02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢  akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania



- PN-61,/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ROBOTY MALARSKIE
CPV 454 421 00-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacia inwestyciji polegajgcej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacja projektows. Podstawa opracowania ninigjszej SST sa

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Raoboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania wewnegtrznego. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan isposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich

wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

- Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

- Powtfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

- Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy] w roztworze spoiwa.

- Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

- Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoséé z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano STO.

1.8. Dokumentacija robot malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla

przedmiotu zamowienia, dia ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,



- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.08.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr
9g2, poz. 881),

- protokoty odbioréow czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt [zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1894 r.

- Dz U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywacé na podstawie
dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
konkretnej realizacji.

Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegalnieniem materiatow
do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia [normy, aprobaty techniczne],

- sposoby wykonania powtok malarskich, - kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

Podane "materialty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowiefi Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.
2.1. Ogélne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmaonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg technicznag panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Bodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektdw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:

« farby emulsyjne odpowiadajgce wymaganiom normy

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomacnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich tao:

- rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa da betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnogci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan

laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogélnej (STO)

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kampozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich podano w STO.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw



Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposab wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac samochodéw zamknietych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujiemnymi temperaturami. WWyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i
transportowaé¢ zgodnie zwymaganiami normy PN-88/C-81400 ,Wyroby Ilakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transpart”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatéw. Wewnatrz budynku
malowanie Scian i sufitdbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robat instalacyjnych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j,

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
1] Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczefi (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw salnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw [malowanych jak i niemalowanych] nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki
pocienione pawinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Whkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnoSé nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujgace nie
powinny wystawac poza lico phyty, a ich gtdwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.3.1. Warunki ogolne prowadzenia robdét malarskich




Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.2.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Robaty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych byé zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyd
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé: informacije
o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac, spos6b przygotowania farby
do malowania, sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie), krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m°, czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
wpkt. 5.2, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.3.1. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byé:
niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho ina
szorowanie oraz na reemulgacie,
aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowsa,
bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos$é powitoki

odpowiadajgcyg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzié badanie podfozy oraz

materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtazy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach: dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podfoza powinno byé
przeprowadzane po zamocowaniu iwbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku: muréw ceglanych i kamiennych



- zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystoS¢ powierzchni, wilgotnosé muru, podtozy
betonowych

- zgodnosc wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych, tynkéw zwyktych | pocienionych

- zgodnos$é z projektem, rownosce | wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70,/8-10100,
czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieri, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosc
tynku, podtozy z drewna

- wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, ptyt gipsowo-
kartonowych i wtoknisto-mineralnych

- wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow, elementéw metalowych

- czystosc powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-88/B-10020. Rownos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70,/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni [z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czyste] szmatki.
Wilgotnosé podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byc
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.2., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

B6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom. Bezpo$rednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystenciji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktarych widac: w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy [z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
* kozuch,
* Slady plesni,
s trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
¢ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
¢ obce wtracenia,

 zapach gnilny,

B.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robédt malarskich

z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegodlnosci powinny



dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok

malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robgt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie;

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakeie ich wykonywania, Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac
nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac
w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej] 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtaki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c] sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$E powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1998,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badarn powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, opisane w dzienniku budowy

i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora [zamawiajacego) oraz Whykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w STO.
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7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug

rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m*

- Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

- Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odregbnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych [siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

- Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur

o wiekszych Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne

Ogoine zasady odbioru robét podane zostaty w STO

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
53 podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porawnac
z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacig
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu [podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym

przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy [kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilogci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig dla zakresu okreslonege w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest

podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny [kancowy]

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu [ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonane;
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas je| dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,



- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykanywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz

dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgeych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawic jg ponownie do odbiory,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru korficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny [koricowy]”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcer wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady ogélne
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).




9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét iich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnogci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych [ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi | sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin araz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proéby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sy réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu. Przy rozliczaniu robdt
malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byc uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustalic w postanowieniach
pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88,/B-10020 Roboty murowe z cegty. VWymagania i badania przy odbiorze.
-PN-70,/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. VWymagania i badania przy odbiorze.
-PN-89,/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

-PN-EN 1SO 2408:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Waodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity. Klasyfikacja.
-PN-C-816807:1988 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.



-PN-C-81800:1998

- PN-C-81802:2002
- PN-C-81801:2002
-PN-C-81914:2002
- PN-EN 1008:2004

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady, Warszawa

1880

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine.

Niewyrnienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.
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SZCZEGGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
27
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV 454 221 00-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacjg projektows. Podstawa opracowania ninigjszej SST sa

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

- dostawy i montazu stolarki, oScieznic,
- osadzenia drzwi i okien,

- prac wykonczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura maze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu montazu elementow slusarskich nalezy przestrzegac zasad podanych
- w normie PN-65/B-8841-11 Roboty Slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88,/B-10085
- Stolarka budowlana. WWymagania i badania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z:
- Dokumentacjg Projektowg ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

- Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STO.

2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycig Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwien Publicznych” art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyréb.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STO.
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1894 r. [tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiedniag
jakosé materiatéw. Materiatami sa:
- okna PCV,

- drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe,

3. SPRZE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO. Sprzet do wykonania montazu stolarki.
Sprzet do robét blacharskich i montazu slusarki. Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki powinien

wykaza¢ sie, mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlnej. Pakowanie
i magazynowanie stolarki, elementdw blacharskich i slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach patotwartych i zamknigtych, suchych
i przewiewnych. Transport stolarki, elementéw blacharskich i slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmasferycznymi. Przewozona stolarka powinna byé ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w Srodkach transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajgce stabilnoSé i zwartosé tadunku. W
czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powiok
malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje Slusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element

powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO. Przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z montazem elementdw Slusarki i stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatow. Pomieszczenie magazynu powinno
by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotno$¢é powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%,
Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy,

Przygotowaé rusztowania pomocnicze,

9.2. Wykonanie robdt
Montaz stolarki budowlanej. Warunki przystapienia do robot:

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworéw,

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jako$é elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki

nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88,/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,



ustawienie i zakotwienie osciezy,
wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezg i oScieznica,
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice regulowane powinny byé osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie woino
uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzié wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny byc
dostatecznie zakotwione w przegradach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mnigj jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot
oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe
regulowane w scianach powinny byé osadzone tak, by mozliwie najdoktadniej dopasowaé do danej grubosci
Sciany. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny byé
zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do
poziomego potoZenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny byé tak
umieszczane, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia ogcieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegtosé miedzy czotem S$cianki dziatowej a stojakiem
oscieznicy powinna wynosi¢é co najmniej 15mm, a wolna przestrzen powinna byé wypetniona zaprawa
murarskg. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO. Czestotliwose oraz zakres badan robdt
blacharskich powinien byé zgodny z PN-681,/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. VWymagania i badania techniczne przy odbiorze. Czestotliwosé oraz zakres badan
robdt kowalsko-$lusarskich powinien byé zgodny z BN-65,/8841-1 1Roboty Slusarskie. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- zgodnosé wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych,

- prawidtowosé i trwatosé zakotwienia,

- prawidtowosc dziatania elementdw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- jakos¢ powtok malarskich.

Czgstotliwosé oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88,/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegélnosci powinna byé aceniana:

- jakosc materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdatow konstrukeyjnych,

- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnose przegrad. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2mm na

1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od



ptaszczyzny pionowej nie moze byc wigksze niz 2mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze
niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badann materiatdow blacharskich, elementéw slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej iinnych
materiatéw powinny byt wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawea ma cbowigzek prowadzié kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od

dziatan kontrolnych Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie

dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beds odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie

ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, Cena jednostkowa wykonanych robot
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu,

- montaz i demontaz rusztowar | zabezpieczen,

- uporzgdkowanie stanowiska robot,

- niezbedne pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. \Wymagania i badania.

- PN-B-05000 Okna idrzwi.  Pakowanie, przechowywanie, transport.

-PN-B-84025+5:19886 Okucia budowlane

-PN-82,/B-82010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |,

- Instrukcja producenta.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.8
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 452 33000-89

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajgce] na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacjg projektows. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegatowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na

celu realizacje robét niezbednych do wykonania: nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie

statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce | odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw

nieprzeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ogélnej {STO).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét okreslono w specyfikacji technicznej ogoinej [STO).
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2. MATERIALY
Podane "materiaty” stanowig propozycje Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "rownowazny"
wyrob.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej [STO).

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonawych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa [z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzaér [ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a] a] dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) c]) grubosé: B0mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokogci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogg byé z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych

oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta [w tym promieniowania UV] i silnych alkaliéw {m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 2elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-

glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga byé sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwaodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i odo wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stasunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88,/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,5

- piasek tamany (0,075+2]) mm wg PN-B-11112 [3],
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2.4 Krawezniki, cbrzeza i Scieki

a] krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej [STO).

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywat sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

c] mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce [np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (piytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu okreslano w specyfikacji technicznej ogdinej [STO).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej

(STO).

5.2 Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto
pod podbudowg lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto

musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuijg:
= wykonanie podbudowy,
*  wykonanie obramowania nawierzchni [z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
®  przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe)],
= utozenie kostek z ubiciem,
= zasypka spoin piaskiem
= wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
= pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowej kostki brukowej powinien

by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.



5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci

nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6 Podsypka
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla

materiatdw na podsypke powinny byé zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac <1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po scignieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami [np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polaé wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Utozenie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sig wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utoZona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotoZenia potdwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okaolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej [np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm
powyzej korytek Sciekowych [Sciekaw],

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykorfczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen

uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi [przycinarkami,



szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyC prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie

utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej] z ostona
Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic
od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierownosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu

nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.3 Spainy
Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45° a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek,

spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0em i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni [w porze chiodniejszej) nawierzchnie

nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w specyfikaciji technicznej agéinej (STO).

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w specyfikacii technicznej ogélnej [STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* [metr kwadratowy] wykonanej nawierzchni z betonowsj kostki
brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogadlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej [STO).
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rabét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

v/



- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw [podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogélinej (STO).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. VWymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/ 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88,/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64,/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-68,/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
29
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
CPV 452 332 22- 1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiatem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robdt i dokumentacjg projektows. Podstawag opracowania niniejszej SST sg

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot okreslono w specyfikacji technicznej ogalnej [STO).
2. MATERIALY

Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawisjgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamaowien Publicznych” art. 28 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow okreslono w specyfikacji technicznej agéinej [STO).

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80,/6775-04,/04 [3] i BN-80/6775-03,/01 [8],

- 2Zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego [On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On -1/6,/20/75 BN-80/6775-03,/04 [9].



2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Whymiary obrzezy betonowych:

l/b/h/rl/b/h/ T

On75/6/203,100/6/20/3
Ow75/8/30/3,90/8/24/3,100/8/30/3 10

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m wymiaru
Gatunek 1-1/+8;bh/ £3
Gatunek 2 -1/+£12 ;bh / £ 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte|. Krawedzie elementdw powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
Whklestosé lub wypuktoSé powierzehni i krawedzi w mm
Gatunek 1 / 2mm
Gatunek 2 / 3mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorne [Scieralne] - niedopuszczalne krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Gatunek 1 dtugosé, mm, max 20 40
Gatunek 2 gtebokasé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow | gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokoscé

5 em, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jeqo sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 (2], klasy B 25 B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [B]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST

JKrawezniki betonowe”

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ocgolnej (STO). Roboty
wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).



4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byé

zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST 1 ,Krawezniki betonowe”,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej ogdinej
[STO).

5.2 Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows. Podbudowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami Inzyniera. Przed przystapieniem
do robot nalezy wykona¢ prace pomiarowe. Wytyczenie w terenie powinno byé wykonane przez odpowiednie

stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

ew. kanstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka [tawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka {tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke [tawe) wykonuje sie przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii
projektowe|. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyScié i zmyé

wodg. Spoiny musza byc wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystgpieniem do robét \Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi



do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie
ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci

okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe] - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki [tawy] ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c] ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosié =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej

spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Oagdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej [STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) ustawionego betonowego abrzeza chodnikowego.

8. 0DBIOR ROBAT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,VWWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeyeh zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

9.2 Cena jednostki podstawowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrzne| sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

B. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7.PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci

8. BN-BO/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingaw
i torowisk tramwajowych. Wspaélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoici za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod.



SZCZEGOOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.10
ZIELEN | TRAWNIKI
CPV 451127 10-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacja projektows. Podstawg opracowania niniejszej SST sg

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu realizacje robot niezbednych do wykonania: zieleni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.
Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wielaletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkatkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rogliny.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w specyfikacji technicznej ogdinej (STO).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét okreslono w specyfikacji technicznej agolnej [STO).
2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo

Zaméwien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastasowaé kazdy inny "réwnowazny" wyrdb.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw okreslono w specyfikaciji technicznej ogalnej (STO).

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rabdt budowlanych | zmagazynowania w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2m wysokosci,

- Ziemnia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerognigta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.



2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw], przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom
BN-73,/0522-01 [5]), a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompastu - PN-G-88011 [1]. Kompost z kary
drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany

jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

gleba.

2.4 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w pastaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkaow.
Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg

ktarej zostata wyprodukowana, zdolnose kietkowania

2.5 Nawozy mineraine
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.

3. SPRZE

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikaciji technicznej ogéinegj (STO).

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej [STO).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania wykonania robot

Ogadlne wymagania wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej ogalnej (STO).

5.2 Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikébw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne

uzytkowanie.



Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, Zzaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktore
mogg zapewniC¢ trwatosci i wiasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sig, Zze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm®. Zaktada sie iz teren
trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna byé wigksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne sg do kietkowania oraz dlatego, ze wsrod nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia.
Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesc
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepuj w okresie poznoletnim lub
wezesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z rdznych wzgledéw, a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem,
ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu, w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykonac tg czynnoé¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajac
konce lisci na dtugos¢ 2cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie rozkrzewiania sie traw.

Pozostate terminy koszenia powinny odbywat sig regularnie, kiedy wysokosé trawy przekracza Scm.

5.3 Pielegnacja w pierwszym roku

Pielggnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5 - 8cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzag, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2 - 3 dniach od watowania nalezy
wykonac pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5 - 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé kosiarek
bgbnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajgce sig na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. State koszenie
w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilosci 2 - 3kg/m*. Ta niewielka ilog¢ écidtki ma bardzo korzystne dziatanie
zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw | wytwarzania roztogow. Po
kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilosé trawy skoszonej. Nalezy ja
zebrac, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze byé przyczyng gnicia lisci. Pamietat nalezy

rawniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymaagania kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania kontroli jakosci robot okreslono w specyfikaciji technicznej ogélnej (STO).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogadlne wymagania dotyczgce obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m* (metr kwadratowy] wykonanego trawnika.



8. 0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogoélnej (STO).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych,
5. BN-73,/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy,
6. BN-76,/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzielnosci za spetnienie wszystkich wymagar

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod.



SZCZEGOHOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.11
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH [CPV 452 612 10-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Roboét i dokumentacijg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sa

przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem pokryé dachowych wraz z obrabkami blacharskimi oraz ktadzenie rynien.

1.4 Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robat okreslono w specyfikaciji technicznej ogélinej (STO).

2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowat kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO). Ponadto
materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z ocbowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Spostb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych
do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- papa perforowana

- styropapa

- obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkawane;,
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2.2. Materiaty pomocnicze
2.2.1. taczniki

tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

2.2.2. Paroizolacja z membrany bitumicznej

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu okreslono w specyfikaciji technicznej ogéinej [STO).

4.2. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty, w sposob
wykluczajgey zmiane ich wasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Zatadunek i roztadunek materiatdw na Srodki lub urzadzenia transportowe powinny byé mechaniczny.
Zatadunek reczny powinien byé dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane przy pomocy taczek,

wdzkow i dzwigdw lub innymi urzgdzeniami nie powodujgecymi ich uszkodzenia.

4.2 Sktadowanie materiatdw

Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy
powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac
ich deformacii. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20cm. taczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogaine wymagania dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgcii.

5.2 Pokrycie papa perforowang

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (jednowarstwowej).



Nalezy pamigtaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdy? moze to
spowodowaC przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadaé
zgodnie ze sztukg dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow.

5.3 Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny byé wykonane z blachy ptaskiej ocynkowanej oraz powlekanej. Robot nie mozna
wykonywaC na oblodzonych podtozach. Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej niz -15°C. System odprowadzajgcy wode z dachu w postaci orynnowania.

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej (STO).
B.2 Zakres kontroli jakosci - materiatdw izolacyjnych
a] Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosé nie mogg byé dopuszczone do stosowania.
c] Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wtasciwoéci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezern co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe;.
d) Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
€] Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych [po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Oadlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

b) ilosé m® - papa perforowana,

c) m* -membrana bitumiczna lub folia polietylenowa
d] kg lub szt. sruby, taczniki, podktadki itp.

e) dla pokrycia dachu - 1m? pokrytej powierzchni,

f) dla rynien i rur spustowych - komplet zamocowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBAOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét okreslono w specyfikaciji technicznej ogéinej [STQ).

W zaleznodci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér moze byé
przeprowadzony czgsciowo w trakcie wykonywania robdt (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu
robdt. Do odbioru robét powinna byé przedtozona dokumentacija techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone

przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

8.2. Odbiér podtoza



Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia dachu.

8.3. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykanania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciemn.

Badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeéciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- protokaty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrézek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien abejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Odbiér koncowy
Odbiorem korficowym powinny byé objete roboty catkowicie zakoriczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawic nastgpujace dokumenty:

- dokumentacije techniczna obiektu,

- protokoty badan kontralnych lub zaswiadczenia (atesty)] jakosci uzytych materiatéow ,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacii, potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbiar koncowy na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkéw technicznych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegolnymi elementami,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznaé wykonanie robot za
wiasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac catosc robét, albo tylko ich
czesc za wykonanie niewtasciwe.,

W razie uznania catosci lub czesci robot ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali€ czy stwierdzone
odstepstwa od postanowiefi dokumentacji i wymagan warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu

budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

9.2 Zasady rozliczania i ptatnosci

Rozliczenie pomigedzy zamawiajgcym a wykonawcy za wykonane bedzie dokonywana w nastepujacy sposaéb:
- W oparciu o wartosé robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkawe;j [z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilogci robat.

Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze.

8.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty obejmuija:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z uzytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- wartosc pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osgdzenie elementow wykonczeniowych

i dylatacyjnych, rusztowania, pomaosty, bariery zabezpieczajgce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym termatem normy polskie [(PN) i branzowe [BN), w tym w

szczegolnaosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-82,/D-84021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-50 8991:1996 System oznaczania czesci tgczanych,

PN-69,/B-10260 lzolacje bitumiczne. \Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1897 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1898 Papa asfaltowa na welonie z wiakien szklanych.

PN-61,8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagafi
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metad.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
212
TERMOIZOLAGCJA STROPOW Z GRANULOWANEJ WEENY MINERALNEJ CPV 45321000-3
OCIEPLENIE DACHU | POKRYCIE STYROPAPA CPV 45260000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i adbioru
robét przygotowawczych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Michalowie w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacjg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sa
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlaneg;

oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu

realizacjg robot niezbednych do wykonania termoizolacji stopéw nad ostatnia kondygnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

1.4.1. Eilia paroizolacyina

Folie paroizolacyjne montuje sie pomiedzy stropem a termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie
ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgce] w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacj, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie
powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrastby wspotczynnik przenikania

ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.2. Wetna mineralna
Materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne mineraing produkuje sie zazwyczaj z kamienia
bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaije si e go procesowi rozwtaknienia.

Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci phyt, filcy, mat, otulin, granulatu lub luzem.

1.4.3. Styropapa

Ptyty styropapy sg produktem przeznaczonym do izolacji termicznej. Zbudowane sa ze styropianu
zamknigtego miedzy dwoma warstwami papy. Produkowane sg takze phyty z jedng tylko ptaszczyzng
styropianu pokrytg papa. Styropape poleca sig do stosowania jako bezposrednie podtoze pod powtoki papowe

w przypadku stropodachéw i dachow o niewielkim kacie nachylenia pataci. Wspatczynnik przewodzenia ciepta
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styropapy to ok 0,035 W/[m?3K], masa 1m?® okota 8 kg, wytrzymatosc oktadziny papowej na odrywanie 0,1
MPa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Whykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robét podano w STO.

1.5.1. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych styropapa stropu nalezy rozebraé stare elementy izolacii
stropu i koniecznie sprawdzié stan gtéwnej konstrukcji stropu. W razie koniecznosci dokonac niezbednych
napraw.

W przypadku ocieplenia wetna granulowang nalezy wykona¢ otwory w dachu o wymiarach max 0.5m?2 w celu

wpompowania granulatu z wetny.

1.5.2. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkéw jak wtasciwy dobor
materiatow i ich parametréw - np. wiasciwa kolejnosé warstw, grubos¢ wetny mineralnej, szczelne

mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

1.5.4. Przy ociepleniu nalezy uzyska¢ ciggtosc izolacji stropu. Warstwy przegrody, poczynajgac od strony
wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza

coraz wieksza ilos¢ pary wodnej.

1.5.5. Po wykonaniu ocieplenia styropapg nalezy wykona¢ pojedynczg wierzchnig warstwe papy
termozgrzewalne. Po wykonaniu ocieplenia wetng granulowana nalezy zabezpieczy¢é otwory w dachu papag

termozgrzewalna.

1.5.6 Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielko&ci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz temperaturze
nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
2. MATERIALY
Podane "materiaty" stanowig propozycie Projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo

Zamowien Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrob.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2. Do wykonania robot nalezy uzyé materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie poszczegolnych typdw materiatdw powinna byé zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

* atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosgci publiczne;,

2.5. Weszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakogciowych materiatow a

nie sg wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzace do tgczenia innych materiatoéw [tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na
taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosc w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepnost do skiejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i swiadectwach [TB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe

2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy istniejgcym stropem, a izolacjg styropapy nalezy zastosowac szczelng paroizolacie, ktora
ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa,/ g wodochtonnosé < 1%
. przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h - niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokosé rolki 2,0m , dtugosé
50 - 75m.

2.8.2. Wetna mineralna

2.8.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; |_= 0,035 W/[m K] gr. 10 i 15cm, gestos¢ powyzej 15 kg/m3
; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU,

3. SPRZE

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STO. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilosé
zastosowanego sprzgtu musi zapewniaé wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg oraz
specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet
uzyty do wykonania robét, bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania prac winien miec
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz byé utrzymywany w dobrym stanie

technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do transportu i mentazu nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

* sprzet pomaocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,



* stanowisko robacze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogéine wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STO.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transpartu

materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okreslono w STO.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig

osiggniecie projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

5.3. Wykonanie izolacji stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z granulowanegj

wetny mineralngj
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej
wetny mineralnej powinny byé wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za
pomocy specjalnego zespotu dozujaco-wdmuchujgcego.

W niedostgpne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny byé co najmniej 2
otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete réwnomiernosci
uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinna byé poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych,
takich jak:

- wytrasowanie asi otwordw tochnologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektows [przy wykenywaniu
tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostgpnych przestrzeniach
stropodachow wentylowanych czynnos¢ ta powinna byé wykonywana przy uzyciu podswietlone] lunety
obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usunigcie wszystkich

przeszkod do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniom niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sig samym
powietrzem, a miejsca puste [tzw. kieszenie] uzupetnia. Dla umozliwienia utoZenia réwnej warstwy granulatu
operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosg, za pomocy radiotelefonu, z

operatorem koncowki wdmuchujgcej.



Sukcesywnie, wraz z postgpem robot izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzna, stanowigca
zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Po utozZeniu granulatu nalezy wykonac czynnosci koncowe:

- zaslepi¢ otwory technologiczne,
- zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w

dokumentacii projektowej do wentylacji wywiewnej,

- uzupetni¢ i uszczelnic pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach

wentylacyjnych,

- usunac wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termaoizolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogadlne
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, SST oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Wymagana jako&¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. 0BMIAR ROBAT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robdt podane sg w specyfikacji technicznej STO. Roboty

opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”,

8. ODBIOR ROBAT

B8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej STO.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej. Catkowity
i uszczegatowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw

przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-81/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.




- PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

-  PN-B-23118:18987/Ap1:189 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

- PNEN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW]
praodukowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PNEN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PNEN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

- PNEN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PNEN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN IS0 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

- PNEN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PNEN 13501-2:2007 [u] Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czese
2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementdw budynkdw. WWymagania ogdine i klasyfikacja.

- DzU. z 2002 r. Nr 75, poz. 890, Dz.U. z 2003 r, Nr 33 poz. 270, DzU.z 2004 r. Nr 108, poz.
1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- DzU. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dn.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendw .

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia VWykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0
INSTALOVWWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 453311 00-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji
polegajgcej na termomodernizacii budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Rachanie zgodnie z zakresem
przedstawionym w Przedmiarze Robét i dokumentacjg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sq

przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu realizacjg robot niezbednych do wykonania: robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad potgczonych przewodéw napetnionych woda
instalacyjna wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami i kattami),
oddzielonymi zaworami od zrodta ciepta. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego. Instalacja ogrzewcza, w

ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowigca czeS¢ lub catoéé instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu

ogrzewania tych pomieszczen

Woda instalacyjna [czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna. Zrodto ciepta : Kottownia z kottami na olej

opatowy.

Cisnienie robocze instalaciji
Obliczeniowe (projektowane) cignienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
przewidziane w dokumentacji projektowe;j, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji nie moze byé

przekraczane w zadnym jej punkcie.
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Cignienie dopuszczalne instalacii
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego [przy braku jego krazenia)

w najnizszym punkcie instalacii.

Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie je] szczelnoSci.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacii przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym iej

punkcie.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych robot oraz za

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robot podano

w specyfikacji WWymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
Podane "materiaty’ stanowig propozycig Projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo

Zamobwien Publicznych” art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyrob.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miec:
. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami szeuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych cienkosciennych, pokrytych
cienka warstwa cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni rur, tgczona

poprzez zaprasowywanie.

2.2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe z dolnym podtaczeniem odpowiadajgce
normom:

PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne



PN EN 442-2:1989 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999,/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)
PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 [U] Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci

2.2.3. Armatura

Grzejniki z dolnym podtaczeniem posiadajg wbudowane zawory z wstepng nastawg, wiec nalezy
zamontowac gtowice termostatyczne. Do regulacji obiegéw instalacji zastosowac zawory kulowe z wstepna
nastawa, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.
Armatura powinna odpowiadac¢ ponizszym normam:
PN-EN 215:2005 (U) Termaostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania | metody badan
PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesé 1: Wymagania i badania
PN-80,/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne Wymagania i badania
PN-31,/M-75008 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania

3. SPRZE
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej [STO). Nalezy
uzywaC jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie. Stan techniczny i gotowosc¢ sprzetu, powinna byé na biezgco kontrolowana przez Nadzér

Inwestorski.

3.2 Sprzet do wykonania robat

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta VWykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robaét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogéinej [STO).
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatow, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatow i ochrone $rodowiska
oraz stan drég. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.



4.2 Transport i sktadowanie

4.2.1. Bury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie | uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig
transportowanie grzejnikow luzem, utoZzonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem.

4.23. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnos€. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy

przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu

w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Whyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianki PUR, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych

powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBAT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt okreslono w specyfikacji technicznej ogolne
[STO).

5.2 Boboty demontazowe

Demontaz obejmuje catosé instalacji poza kottami i ich uzbrojeniem, w tym tez naczynkiem
wzbiorczym. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementdw.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje cieping.
Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgce] wyniesienie z budynku
i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowacd i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze [ uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.



5.3 Montaz rurociggow

Przewody prowadzi¢ po trasie demontowanych przewodéw. Przewody poziome prowadzié w
posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubosci Bmm. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny byé utozone rawnolegle.

Przewody pionowe prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacije. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtosé miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (+0,5cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40,

Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna byc taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodow.

Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytdw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia uchwytéw bez akceptaciji projektanta instalaciji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wzdtuznej cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezer
i odksztatcen przewoddw.

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu") osadzonej w warstwach
podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowe] powinien byé prowadzony swobodnie.

Przy przejSciach rur przez przegrode budowlana [np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowat sie zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co
najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejéciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien byé ostoniety tarczka ochronna
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé

podpora przesuwna tego przewodu.

5.4 Monta? grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyZznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. W poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do &ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika, na wspornikach gciennych i mocowac dodatkowa uchwytami. Na grzejnik moze przypadaé na nie
mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone
w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty, a grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy
grzejnika nalezy tgczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umaozliwiajgcy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykorczenia przegrad budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg

prowadzone.

24



5.5 Maontaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie | temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byé instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi ikonserwacji Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowa zainstalowac
w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposazyé w ztgczke do weza w sposob

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.6 Wykonanie regulacii instalacji ogrzewczej

Nastawy montazowe zawarow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
zwynikami obliczen hydraulicznych w  projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji
eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym zaworze przy
pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja producenta

zaworow.

5.7 lzolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Materiat
i grubosci rur izolacyjnych wg PN -85/B-02421 i projektu. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplne] powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a spostb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wykluczyé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z uszkodzona powtoka antykorozyjna. Otuliny termoizolacyjne powinny
byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosci robét okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

B.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzié we wszystkich fazach robot
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w SST Instalacji Ogrzewczych [zeszyt nr B).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:



6.2.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelno$ci przeprowadza sie pod nastepujgcymi warunkami:
badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej,
jezeli postgp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zamontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu cate] instalacji, wéwczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,
badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,
podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartogé
cisnienia probnego podczas badania szczelnosci instalacje odtgczyc od zrodta ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda: nalezy instalacje (lub jej czesé) podlegajaca badaniu
skutecznie wyptuka¢ woda, podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe
catkowicie otworzyé, przed napetnieniem woda instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych
automatycznych odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacje odpowietrza¢ poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych, Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy wkrecié automatyczny odpowietrznik, bezpogérednio po ptukaniu instalacje
napetni¢ woda uzdatniona w zradle ciepta, po napetnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonad starannego przegladu instalacji [szczegdlnie potaczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna:

- do instalacji podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiarnik
wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy,

- podczas badania uzywaé cechowanego manometru tarczowego [ $rednica tarczy minimum 150 mm])
o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2
bar przy zakresie wyzszym,

- badanie szczelnosci instalacji wody mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyé cignienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé w najnizszym punkcie instalaci,

- wartosc cisnienia probnego wynosi 4 bary, badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

- przebieg badania,

- Nnazwa czynnosci,

- czas trwania,

Whyniki uznania wynikéw badania za pozytywne podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego -brak przeciekéw i roszenia, szczegodlnie na potaczeniach i dtawnicach obserwacja
instalacji 1,2 godziny jw. ponadto manometr nie wykaze spadku cisnienia
- €O najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé taka samg [roznica
temperatury nie powinna przekraczaé¢ +3 K] i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, sporzadzic protokat badania okreslajacy
cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono
i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowaé czesé instalacii, ktdra byta objetg badaniem szczelnosci.

6.2.2. Badanie dziatania ha zimno instalacji ogrzewczej

po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

JJ



- ponownie podtgczyé instalacje do zradta ciepta,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kottowni,

- uruchomié pompy obiegowe,

- a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnosc ciSnienia i roznicy
cisnienia z projektem technicznym.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych
badan.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oproznienie tylko tej
czesci, w ktdrej wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczyc

przed skutkami zamarznigcia wody.

6.2.3. Badania odpowietrzania instalaciji ogrzewczej

- Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy w instalacji, odpowietrzanie odzywa sie
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciggtego
dziatania instalacji na goraco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacii.
Badanie przeprowadzic w sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone.

- Po przeprowadzeniu badan sporzadzic protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okreslic termin, w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponawnych

badan.

6.2.4. Badania poprawnos$ci dziatania i szczelnoSci na goracao instalaciji grzewczei.

Przed przystapieniem do badania sprawdzic czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg VWymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelnoS¢ okien i drzwi oraz spowodowaC usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledni¢ w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na graco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos$¢ wydtuzenia kompensatorow. VWszystkie zauwazone nieszczelnosci
iinne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkedzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonegj

wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg



wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacii ubytki wody nie przekroczyty
0,1 % jego pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badar sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badarn.

B.2.5. Badania efektéw regulacii instalaciji grzewczej.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonaé po uphywie co najmnigj
trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjinego o wiecej ni £ 1K, przy
temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie mniej niz obliczeniowa i nie wyzejni + 6 °C
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
- Zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtownych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegow o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci
temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dia aktualnej temperatury zewnetrznej
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w sposab przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej reka na
dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacii
w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania [dodatkowych Zrodet ciepta intensywnosci
wentylaciji itp.),
W pomieszczeniach w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzié korekte dziatania
ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez

grzejniki, okreslic inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.2.6. Badania armatury przy odbiorze instalacii grzewczej.

Badania armatury odcinajgce]j przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- dobér armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

- szczelnose potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelnoSE montazu gtowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robot okreslono w specyfikaciji technicznej ogoinej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m (jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu o odpowiedniej
srednicy i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugose rurociggéw:
- dtugosé ruraciggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogolnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosé rur przytaczonych (gatazek), armature taczong na gwint
i taczniki,

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,



- zwezki [redukcje) wlicza sie do dtugosci ruraciggéw o wiekszych Srednicach,

- dtugosé rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociagdw zasilajgcych | powrotnych instalacii.

Regulacja instalacji lub prébe na goraco ustala sie dla iloSci urzadzen grzejnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ogélnej [STO). Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng iwymaganiami Nadzoru

Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej,
- badanie izolacji ciepinej.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

8.3 Odbidr kancowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru korfcowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy

instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktarych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym, podczas ktorych Zrddto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych

parametrow czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy].

- dziennik budowy;,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
normami i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budawnictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobéw.



Odbiér koncowy zakoriczyé protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokalarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

Protokat odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigeiu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢é czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty

destrukcji spowodowane;j korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci robét okreslono w specyfikaciji technicznej ogalnej (STO).

9.2. Cena jednostki obmiaroweij.

Rozliczenie robot montazowych instalacji ogrzewczych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kancowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robat
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych [ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalagii grzewczych
uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- montaz rurociggow i armatury.

- wykonanie prab cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiatow z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Narmy
* PN-87,/B-D1060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

* PNB4/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-80/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne Wymagania i badania

e PN91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania
i badania

e PNEN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czesé 1: Wymagania i badania

* PNEN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. VWymagania i metody badar



PN EN 442-1:18999 Grzejniki - VWymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1899 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999,/A1 2032 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 [U] Grzejniki. Czes¢ 3 Ocena zgodnosci

PN-80/H-74213 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

PN-65,/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-91,/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych - Badania

PN-81,/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania
PN-90,/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

PN-83,/C-04B07 Woda w instalacjach ogrzewania - VW\ymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-C-04601 : 1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-{S07-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. WWymiary, tolerancje
i oznaczenia

PN4ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-70N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

PN-70/N-01270.03 Whytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytania

czynnikow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcie

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 05.2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7 Wydanie Il, OWEOB Promocija - 2005 r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamaowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 82, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozarze technicznym [Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.].
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow

[Dz. U. nr 72 . poz. 747) - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania

dokumentacii projektowej (Dz U Nr 38 poz. 455).



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [Dz. U. Nr 2089, poz. 1 778).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. Nr 168, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz.
1128).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce Rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiarki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. B90) wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz, U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Whykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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. WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rabot zwigzanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych dotyczgcego realizacii
zadania: ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkat w Michalowie ”

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

£, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna [ ST ] jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.
Czescig integralng opracowania stanowia: projekt budowlany oraz przedmiar robat.

J. Zakres robot objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych okreslonych w dokumentacji budowlanej, w ponizszym
zakresie:

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- montaz nowych opraw oswietlenia ogolnego oraz awaryjnego
- montaz systemu zarzgdzania energig

- montaz instalacji fotowoltaicznej

Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujacych
przepisach:
=  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku - ,Prawo Budowlane” [ Dz.U. z 2016. 290
t.j ze zmianami)

4. Ogdine wymagania dotyczgce robct
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot
zobowigzany jest przed przystgpieniem do roboét zapoznac sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestyciji. VWykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem, w ktérym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robét. Wykonywanie robét nalezy koordynowac na biezgco we
wspotpracy z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas wykonywaniu robét
ogodlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w ST - czes¢ budowlana. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych VWykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawca - wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP. Po zakonczeniu robot elektrycznych Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z wykonaniem odpowiednich
pomiarow. Wykonawca odpowiada za dobor wykwalifikowanych pracownikéw do wykonania
powierzonych mu prac. Po zakonczeniu robat elektrycznych wykonawca dostarcza
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz
niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koficowego.



Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow
1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych okreslonejw pkt. 1 nalezy stosowac przewody, kable,

sprzet, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyraby, dla ktérych producent:

* dokanat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci

* wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

® oznakowat wyrab znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

2. Wymagania techniczne ogdine

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé podstawowe wyroby: przewody, urzadzenia,
aparature | materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujgte w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych Ustaw

3. Modernizacja oswietlenia

Oswietlenie w budynku mozna podzieli¢ na oSwietlenie tradycyjne - zarowki oraz
fluorescencyjne -Swietlowki. Oprawy oSwietleniowe sg przestarzate oraz energochtonne i
nalezy je wymienic na nowe oprawy LED. Oswietlenie zaprojektowano wedtug obliczen
natezenia oSwietlenia, iloS¢ i rodzaj opraw zostata przedstawiona na rysunkach. Do zasilenia
opraw nalezy wykorzystac istniejgce przewody w razie nie wystarczajgcej ilogci przewoddw
nalezy utozy¢ podtynkowo nowe.

4. Systemn zarzgdzania energig

System zarzgdzania energig bedzie sterowac oswietleniem i dostosowac oswietlenie do
obecnosci oséb w hollu na parterze. Sterowanie oprawami zaprojektowano za pomoca
multisensoréw DALI. Magistralg DALI od sterownika do opraw oswietleniowych wykonac
podtynkowo za pomoca przewoddw YDY 2x1,5mm2. Jednostke sterujgcg DALl umiescic w
istn. rozdzielni gtéwnej RG.

5. Instalacjia oswietlenia awaryinego

W opracowaniu zawarty jest projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego na ciggach

komunikacyjnych w budynku o charakterze uzytecznosci publicznej. Za stan techniczny

instalacji w pomieszczeniach technicznych odpowiada administrator obiektu. W celu

zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacije wymaga sie, aby byty

oswietlone odpowiednie strefy ewakuacji w budynku. Z wymagania tego wynika wskazanie

umieszczania opraw o$wietleniowych co najmniej 2m nad podtoga. Znaki przy wszystkich

wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé tak

oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy

oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjScia ewakuacyjnego,

b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

c) przy kazdej zmianie kierunku,

d] w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oSwietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do
oswietlenia drag komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w sieci energetyki



zawodowej lub wytgczenia oswietlenia ogélnego z innych przyczyn np. zadziatanie
zabezpieczenia obwodu. Srednie natezenie oswietlenia powinno zapewnia¢ min. 1lux w osi
drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci
drogi natgzenie oswietlenia powinno wynosi¢ 0,5lux. W ciggach kamunikacyjnych w ktarych,
nie wystepuje oswietlenie naturalne przyjeto wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego -
oswietlenie drogi ewakuacji. Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne, z oprawami bez znakdow
podswietlanych, zapewniajgcych wystarczajgce oswietlenie drogi ewakuaciji w przypadku
awarii zasilania, oraz oprawy ze znakami pod$wietlanymi wskazujgcymi kierunek ewakuacii.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zatgczyc sie po czasie max. 2 sekund od zaniku napigcia, a
czas dziatania nie jest krotszy niz 1 godzina. Olsnienie przeszkadzajgce powinno byé
utrzymywane na niskim poziomie, dzigki ograniczaniu $wiattosci opraw w obrebie pola
widzenia. W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia awaryjnego dedykowane z modutem
awaryjnym umozliwiajgcym prace przez ‘1 godzing po zaniku napiecia w sieci. Oprawy
zainstalowane bedg zgodnie z planami zatgczonymi w projekcie. W projekcie przewidziano
montaz opraw na suficie. Takg wysokoseé przyjeto do obliczen wymaganego natezenia
oswietlenia. Rozmieszczenie opraw zastato tak przewidziane aby zgodnie z normag PN-EN
1838:2013. na drodze ewakuacyjnej zapewni¢ sredni natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego
min. Tlux.

Cata instalacja oswietlenia drogi ewakuaciji bedzie wykonana przewodami YDY3x1,5mm?
utozonych od istn. rozdzielni gtéwnej RG.

6. Instalacja fotowoltaiczna

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej.
Projektuje sig podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektryczne;.
tgczna moc szczytowa generowana przez moduty fotowoltaiczne w warunkach STC bedzie
wynosic 12kWp. (Warunki STC - temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie
1000W/mz2]. Ze wzglgdu na ograniczenie wptywu wyprodukowanej energii do sieci nalezy
zastosowac uktad antypompujgcy - blokada eksportu energii do sieci (bez magazynowania
energii).

Ponizej zamieszczono szczegdtowe zestawienie mocowo - ilosciowe montowanych modutow
fotowoltaicznych:

Lokalizacja Wymiar Hosé Moc 1 modulu Moc caltkowita
moduléw modulu [mm|  modulow |Wp] [kW]

Dach 1660x990(+2mm) 40 300 12

Montaz modutéw fotowoltaicznych na konstrukgciji

Na dachu, zostang zamontowane moduty fotowaltaiczne o mocy 300Wp i wymiarach 1660
x 890 (*¥2 mm). Moduty wykonane z potgczonych szeregowo ogniw z krzemu
monokrystalicznego o sprawnosci min. 16,8%. Waga modutu 20kg. Moduty montowane na
aluminiowej konstrukcji wsporcze kat nachylenia wedtug rysunku E7, projektowana
konstrukcja wsporcza mocowana do konstrukcji dachu.

Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty

fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC), a nastepnie

poprzez rozdzielnice RPV zasilenie tablicy rozdzielczej W niniejszym opracowaniu
wykorzystany zostat trojfazowy inwerter fotowoltaiczny 12 kW.



Projektowany inwerter charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki
czemu istnieje mozliwosé konfiguracji modutow w szerokim zakresie. Inwerter pozwala
na pomiar sumarycznej energii wyprodukowane] dziennie i catoSciowo. Inwerter ma
mozliwosc diagnostyki poprzez system nadzorujgcy, oraz posiada wbudowany roztgcznik po
stronie DC. W przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb
uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powratu napigcia sieciowego.

Strona wejéciowa DC

Maksymaina moc DC 12500W
Maksyrmalne napiecie DC 1000y
Napigcie starty 350v
Zaktes maplpeia 1RG-1000W
Zakres pracy MPPRT) Magpicie nominalne 300-1000V /600
Zakres mapigeia przy petnyrm obcigieniv A00V-B00YV
Liczha MPPT falowrnikaw 242
Maksymainy prad wejsciowy 1787174
Maksymalny prad wejsciowy na jeden tancuch 208

Strona wyjtciowa AC

Wylsciowa mot nominalna AC 1 2000w
Makaymalna mnc wyjdciowa AC 12000vA
Makeymabny prad wyjicia 135
Zakres napiscia pradu fmiennego I/NSFE, 230V/400%, 185 275y
Takres nominalne] czestotliwosic E0/60Hz 44-55Hz/54-B5Hz
Regulwine prresunigtie wipsezynnisa mocy 0.8 windacy - 0.8 indukcyjry
THDI pradu < 3%
Liczba zasilanych faz Trey fary
Sprawnodé
Sprawness maksymalna SE
Sprawnosd EUROD 97.5%
Sprawnodd MPRT 99.5%
Strona wyjsclowa AC
Taherpicczeme pried edwrdcong polarveaci Tak
Ruostqeanik DC dia kaddego MEPT Tak
Oehrona pried thyt wysekim pradem Tak
Octrong pried zhyt wysokim napigciem Tak
Manitoring zwarca doziemnego 1ak
Manitoring parametrdw siec Tak
Zintpermawany sustem manirarmwania rerehiciz nrado Tak

Konstrukcje montazowe

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzic czy konstrukcja nosna jest
wtasciwa pod katem dopuszczalnego obcigzenia (wymiary, stan utrzymania, parametry
materiatowe), struktury nosnej oraz innych odpowiednich warstw [np. warstwy izalacyjnej].
Zgodnie z EN 1891-1-4 {Eurokodem 1] w obszarach brzegowych powierzchni dachu nalezy
liczy¢ sig ze zwigkszonym obcigzeniem wiatrem ze wzgledu na wysokie ssanie, co moze
prowadzi¢ do podniesienia elementéw montazowych w tych obszarach.



Obcigzenia :

Obszary brzegowe posiadajg nastepujace wymiary:

e1 =t/10 lub h/5, mniejsza wartos¢ jest miarodajna

e2 = b/10 lub h/5, mniejsza wartos¢ jest miarodajna
Nie dopuszcza sig systemow montazowych z obcigznikami.

System montazu na dachu
Rama dla dachu typ A (w przypadku zabudowy pionowej modutéw):

0@

Widok z boku ramy dla dachu ptaskiego

1. Modut fotowoltaiczny

2. Rama dla dachu (typ A)

3. Potaczenie srubowe

4. Ztacze

9. Konstrukcja dachowa, istnigjgca

6. Element usztywniajgcy (opcja) - wymagany tylko dla montazu w warunkach brzegowych,
8. Warstwa profili noénych stelaza (opcja) - wymagany tylko, gdy konstrukcja dachu tego

wymaga

65



Potgczenie z konstrukcjg dachowg
Wymiary ramy:

- kat 30°

Wysokosé h 532[mm]

- dtugosc¢ przeciwprostokatnej 1100 [mm]
- podstawa ramy 1000 [mm]

Wymiary ramy:

- kat 35°

-Wysokose h 613,[mm]

- dtugosc przeciwprostokatnej 1100 [mm]
- podstawa ramy 1000 [mm]

Konstrukcje montazowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére potwierdzajg ich
przydatnosc do uzycia podczas montazu instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje elektryczne

Okablowanie DC

Przewody odporne na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolize dla napiecia statego
DC 1000V, w podwajnej izolacji kratkotrwale odporne na bardzo wysoka temp. lzolacja
zewnetrzna odporna na przetarcia i uszkodzenia. Nadmiary w/w. przewodéw przymocowac
do konstrukcji aluminiowej za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz
szkodliwe czynniki atmosferyczne. Poza obszarem konstrukcji montazowe], na dachu
okablowanie nalezy prowadzi¢é w korytach stalowych. Trasa kablowa wewnatrz budynku
powinna by¢ poprowadzona w korytach lub rurach elektroinstalacyjnych wykonanych z
tworzywa. Trase kabla nalezy prowadzié w taki sposdb, aby pole indukcyjne przewodéw DC
byto jak najmniejsze. Nalezy rowniez pamietac o tym, ze przewod uziemiajgcy oddziatujgc z
kablami fotowoltaicznymi réwniez moze wytwarza¢ pole indukcyjne i powinien byé prowadzony
razem z kablami zasilajgcymi.

Wszystkie potgczenia migdzy modutami wykonaé za pomocg ztgczy dedykowanych
instalacjom fotowoltaicznym. Przekroje przewodow fotowoltaicznych nalezy dobrac w taki
sposob, aby zapewniajacy spadek napiecia DC <1%.

Potgczenie modutéw od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow
solarnych charakteryzujgcych sie nastepujgcymi parametrami:

o napigcie znamionowe: 0,6/ 1kV,
. pojedyncza wigzka,
° podwajna izolacja,

o zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
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izolacja: polwinitowa na 90 °C
powtoka: polwinitowa odporna na UV
temperatura wg PN-93/E-90400:
na powierzchni przewodu: max. 90°C

O ® ® e

Ztacza od strony napiecia DC
Kazdy modut nalezy wyposazyé w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry
techniczne ztgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

o Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 21,67 A

o Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1 000 V

o Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +80°C
. Stopien ochrony: IP65

Ztgcza kablowe powinny zapewnié¢ mozliwosé roztgczania serwisowego modutow
fotowoltaicznych.

System monitorowania pracy instalacii

System fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w instalacje monitorujgca parametry jego pracy po
stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrow uwzglednia: pomiar mocy, i napiecia
kazdego z zabudowanych modutéw fotowoltaicznych z osobna, oraz ilogé produkowane;
energii po stronie AC. Urzgdzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwoseé
komunikacji z dedykowanym serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang zapisane,
poddane obrébce a nastepnie udostepnione za posrednictwem Internetu.

Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemem fotowaltaicznym powinno odbywaé
sig przez portal, poprzez ktory operatorzy instalacji i instalatorzy musza mie¢ dostep do
kluczowych danych w dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane
mogg by¢ tatwo dostosowane lub uzupetniane.

Wymogi dotyczace komunikacji i wizualizacii:
a) powinien zapewni¢ petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika,
b) powinien zapewnic¢ rejestracje i archiwizacje podstawowych parametréw elektrycznych:
moc, napiecie, prad przez przynajmniej 36 miesiecy,
c) sygnat powinien by¢ podany strone WW\W,
d) Powinien zapewnia¢ prezentacje danych dotyczacych ilosci wyprodukowanej energii w
ponizszych przedziatach czasowych:
- moc chwilowa,
- ilog¢ wyprodukowanej energii w ciagu dnia,
- ilos¢ wyprodukowanej energii w miesigcu,
- ilo$¢ wyprodukowanej energii w roku.

W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w), topologia systemu w tatwy
sposob pozwala je zlokalizowa¢. Dane pomiarowe pozwalajg na poréwnanie chwilowych
wartosci parametrow poszczegdlnych modutéw miedzy sobg oraz z wartosciami
teoretycznymi. Uszkodzenie modutu (-6w) powoduje spadek mocy, ktary jest sygnalizowany w
systemie monitorowania poprzez pojawienie sie aletru na stronie internetowej. Dzieki
podtgczeniu do internetu mozliwe jest réwniez skonfigurowanie systemu diagnostyki w taki
sposob, aby wysytat on wiadomosé poprzez poczte elektronicza pod wskazany adres z
informacjg o btedzie, ktory pojawit sie w instalaciji fotowoltaiczne;.

Uktad antypompujgcy - blokada eksportu energii do sieci

Instalacje wyposazy¢ w uktad antypompujacy, Uktad ten uniemozliwia generowanie wiekszej

ilosci energii elektrycznej niz jest potrzebna w danej chwili dla budynku szkoty przez co nie ma
mozliwosci eksportu nadwyzki wygenerowanej energii elektrycznej do sieci.



Rozdzielnice obiektowe

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ rozdzielnice
obiektowa RPV.

Rozdzielnica RPV zostanie zamontowana w budynku w przeznaczonym pomieszczeniu, na
gcianie w poblizu. Do rozdzielnicy RPV zostanie doprowadzona energia elektryczna
wyprodukowana przez inwerter.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Wykonac¢ instalacje elektryczne, zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrany
przeciwporazeniowej, wymogami normy PN-EC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" oraz PN-HD 60364-7-712:2007 ,Wymagania dotyczgce specjalnych instalaci
lub lokalizaciji. Instalacje Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”.

Jako system ochrony od porazeri pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu inwertera nalezy zabudowac w rozdzielnicy RPV
wytgcznik nadmiarowo prgdowy o charakterystyce C. W instalacji statopradowej -
zabudowany inwerter kazdego dnia sprawdza instalacie DC poprzez pomiar rezystancii
izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolagji,
natychmiast wytgcza uszkodzony obwdd, oraz daje informacje na wyswietlaczu inwertera o
wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone wartosci nie mieszczg sie w
dopuszczalnym przedziale - falownik sam wytgcza uszkodzone obwody.

Weszystkie czesci przewodzgce obce nalezy przytgczyé do instalacji gtéwnej szyny wyréwnania
potencjatow. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potgczyé z uziemieniem
ochronnym.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary i préby odbiorcze zaréwno po stronie DC oraz
stronie AC.

Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciw przecigzeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana
poprzez ochronniki przeciwprzepigciowe typu ll, instalowane po stronie napiecia statego DC
w rozdzielnicy RDC, oraz po stronie napiecia zmiennego AC w rozdzielnicy zbiorczej RPV.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia DC zostato zrealizowane w oparciu
o norme PN-HD 60364-7-712.

Instalacje wyréwnawcze

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podtgczy¢ do punktu uziemieniowego o rezystancii
R<10Q przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 6 mm?® w zétto-zielonej
izolaciji.

Obliczenia techniczne

Moc instalacji fotowoltaicznej

- ilos¢ modutéw fotowoltaicznych o mocy 300Wp: 40szt.
- maoc instalacji PV: P =40* 300Wp = 12Wp

Dobér kabla ,rozdzielnica RPV AC -TABLICA ROZDZIELCZA”

Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV AC do tablicy rozdzielczej wykonaé kablem YDY
5x4mm?.

Moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej P,=12000 Wp

Napiecie znamionowe U.=400 V

l.=12000/(400*1,73*0,80)=21,67A

Obcigzalnosé pradowa dla projektowanych kabli YDYzo 5x6 wynosi l.=29A.

l=29A> |.=21,67A

10



oo

Dobér kabla ,inwerter - rozdzielnica RPV AC”

Wyprowadzenie macy z rozdzielnicy RPV AC do tablicy RG wykonaé kablem YDY 5x6mm?.
Zabezpieczeniem kabla zasilajgcego w rozdzielni RPV AC wytacznik nadpradowy 3-polowy o
pradzie znamionowym 40A.

Moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej P,=12000Wp
Napiecie znamionowe U.=400 V

l.=12000/(400*1,73*0,80)=21,67A
Obcigzalnosc pradowa dla projektowanych kabli YDY 5x6 wynosi L.=29A.

l=29A>1,=21,67A

Obcigzenie inwertera

Moc generatora powinna byé dobrana w taki sposéb do mocy inwertera, aby zapewnic jego
optymalng prace. Ze wzgledu na charakterystyke pracy instalacji fotowoltaicznych w Polsce,
zaleca sig, Zzeby obcigzenie inwertera zawierato sie w zakresie od 100 do 120%.

Moc wyjsciowa inwertera: P.,= 12000W
Moc generatora fotowoltaicznego: P,= 12000 Wp

Obcigzenie inwertera
Obcigzenie = P,/ P Py x 100= 12000/ 12000 x 100= 100%

Sprawdzenie ochrony od porazen
Zgodnie z PNHEC60364 skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej potwierdzié pomiarami
powykonawczymi instalaciji elektryczne;.

l. SPRZET
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Il. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania zlecenia odbywac sig przy zastosowaniu srodkéw
transportu, ktare nie wptyng niekorzystnie na wtasgciwosci przewozonych materiatow i jakose
wykonywanych robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

1. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, a takze
nastepujgcymi zasadami:
* do wykonania instalaciji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz urzgdzen i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych

11



posiadajgcych znak bezpieczeristwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie
" nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
" trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropéw
wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny byc
tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkejonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji.

IV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST [ewentualne
zamienniki materiatow uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzaé wpisem w dzienniku
budowy), zgtaszac¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

V. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA]

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia
wszystkich robat. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni
sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to,
ze Wykonawca powinien uwzglednic wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére
nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

VI. ODBIOR ROBAT

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilogci | jakosci
wykonania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu
podlegajg przewody prowadzone w tynku. Odbiér robét zanikajacych powinien byc dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowosc danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byG przeprowadzony
niezwtocznie (moZliwie szybko) przez inspektora nadzoru. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét. Przed przystapieniem do
odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowaé dokumentacije powykonawczg. W
trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robat uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty, tworzace dokumentacije
powykonawczg:

" projekt powykonawczy - zaktualizowany po wykonaniu rob6t projekt wykonawczy

z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
= Specyfikacje Techniczng
* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw
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" protokdty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych
® protokéty z przeprowadzonych badan [pormiaréw i sprawdzen)
* deklaracje zgodnogci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacji
elektrycznej wyroby i urzadzenia
" uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajgcych
I ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w parozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kaficowego robat. Odbiér ostateczny polega
na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Vil. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U 2003 nr 47 poz. 401)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z 2016, 191.j.t. ze
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej ( Dz.U. z 2016, 603 jt .ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie - oswietlenie miejsc pracy.
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